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Allegato n. 1: Determinazione dell’indice di rilascio per i rifiuti contenenti
amianto

1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della
discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 1903 0619 03
04.

Per determinare "indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti ,contenenti
amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione € il'valore della
sua densita assoluta.

Lindice di rilascio sarc quindi dato da:

Lr. =% Peso Amianto x Densita’ assotuta

Densita’ apparente x 101)

2. La misura della densita apparente pud essere eseguita con noimali strumenti da laboratorio
(bilancia idrostatica, picnometri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da

cantiere!

st pesa il campione (Ps)

st lascia imbibire il campione inacqua per 24 ore

si riempie H volumenometra con acqua fino al riferimento

si inserisce il campione imbibito e si raccoglie I'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si
conosce i peso a vuoto
- st pesa lacqua raccolta; il peso sard equivalente al volume esterno del campione Vi

- 51 esegue ilcalcolo. densita Dapp = Ps/ Vi



